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نانوذرات اکسیدتنگستن رشد یافته به  و اپتیکی سنتز و مشخصه یابی ساختاری

 ژل -روش سل

 1فاطمه شریعتمدار طهرانیو  *1مریم علیان نژادی، 1عباسپور، محبوبه

 ایران، سمنان، دانشگاه سمناندانشکده فیزیک،  -1

 ،ینوور یهوشمند، شاترها یهاپنجره ش،یصفحات نما ی،گاز یحسگرها درهای متمایز آن ویژگی لیتنگستن به دل دیاکس-چکیده 

در کار حاضر نانوذرات اکسوید بنابراین . و درمان سرطان مورد توجه خاص قرار دارند هاستیفتوکاتال ها،کیدارو، نانوالکترون لیتحو

هوای جویبی وعبووری . به منظوور تعیوین طی و مورد بررسی قرار گرفته استژل سنتز -بااستفاده از روش سل  (𝑊𝑂3تنگستن )

( XRDاز تکنیوک پوراش پرتوو ایکو  ) بلووری آن برای بررسی ساختارو uv-vis از دستگاه طی  سنج نوری  سنتز شدهنانوذرات 

خوواص سواختاری و اپتیکوی  کسید تنگستن تشکیل شوده اسوت.نشان داد ساختار بلوری هگزاگونال ا XRDآنالیز  استفاده شد.

 . مورد مطالعه قرار گرفت و مساحت سطح ویژه ، ساختار نواری، گاف انرژیهابلورکاندازه نانوذرات اکسید تنگستن شامل 

 نانوساختار. ،ژل-سنتز سلخواص اپتیکی،  اکسید تنگستن، -کلید واژه
 

Synthesis, structural and optical characterization of tungsten oxide 

nanoparticles grown by sol–gel method  

Mahbube Abbaspoor1, Maryam Aliannezhadi*1, Fatemeh shariatmadar Tehrani1      

1. Faculty of Physics, Semnan University, P.O. Box: 35195-363, Semnan, Iran 

In the present work, tungsten oxide nanoparticles (WO3) were synthesized using the simple and low-cost sol-gel 

method. The UV-Vis optical spectrometer was used to determine the absorption and transmission spectra of 

tungsten nanoparticles. X-ray diffraction (XRD) technique was used to investigate the crystalline structure. XRD 

pattern of the sample shows formation of WO3 with hexagonal structure. The crystallite size, micro strain and 

the specific surface area of the nanoparticles was estimated from XRD analysis. Optical bandgap and the band 

structure of the sample were evaluated from UV-Vis spectroscopy.  

Keywords: Nanostructure, Optical properties, Sol-gel synthesis, Tungsten oxide. 
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 همقدم

-به دلیل ویژگی 1رسانانانوساختارهای اکسید فلزی نیمه

توجه بسیاری از محققان و صاحبان  موردهای خاص آنها 

ای بر روی تحقیقات گسترده اند وقرار گرفته صنایع

حسگرهای گازی مبتنی به این مواد برای بررسی گازهای 

ها، امنیت محصولات ها و کارخانهاحتمالی در محیط خانه

. [1]های تنفسی در حال انجام استها و تستکارخانه

مطلوبیت اکسیدهای فلزی به عنوان حسگر به دلیل قیمت 

. این [2]پایین، حساسیت بالا و پایداری مناسب آنها است

، 2سنجی جرمیکروماتوگرافی گازی و طیف نسبت به

، حسگرهای 3العمل انتقال پروتونسنجی جرمی عکسطیف

هایی چون اصول عملکردی ساده، نوری و ... دارای برتری

, 3]هستند 4حجم کم، ساخت ساده و آنالیز زمان واقعی

 به دلیل پایداری شیمیایی بالا و 3WO. اکسید تنگستن [4

ی حسگرهای گازی ای مناسب برابودن به مادهغیرسمی

. ترکیب اکسید تنگستن با سایر [5]ه استدتبدیل ش

اکسیدهای فلزی نیز برای ایجاد حسگر گازی گزارش شده 

تا بر محدودیت های این حسگر مثل دمای عملکردی بالا، 

حساسیت کم و محدودیت آشکارسازی قوی غلبه 

3NH, 2H ,. غالبا این حسگرها برای گازهای [6]کنند

XNO  2و  6مثل بوتانول 5لی فرارآو گازهایH2C  مورد

براین درمان تومورهای علاوه. [7]انداستفاده قرار گرفته

روز است و باعث تمرکز بسیاری  سرطانی مهمترین چالش

از تحقیقات بر روی درمان غیرتهاجمی سرطان با استفاده 

از لیزر و نانوذرات مختلف شده است. درمان موفق تومور 

                                                           
 

 

 
 

1 Semiconductor metal oxides 
2 gas chromatography and mass spectrometry (GC-MS) 
3 proton-transfer reaction mass spectrometry (PTR-MS) 
4 real-time analysis 
5 volatile organic compounds (VOCs). 
6 n-butanol 

و با استفاده از  (PDT) کینامیفتود سرطانی با روش

به نور گزارش شده  عنوان عامل حساسبه 3WOنانوذرات 

به دلیل کاربرد آنها  3WO نانوساختارهای همچنیناست. 

های هوشمند، شاترهای نوری، در صفحات نمایش، پنجره

ها یکی از تحویل دارو، نانوالکترونیک و فتوکاتالیست

. اخیرا فرایند پخش [9, 8]اکسیدهای فلزی مهم هستند

اکسید کربن محیط های مختلف دیانتخابی ایزوتوپ

(2CO13,2CO12(  توسط نانوساختارهای یک بعدی اکسید

تنگستن به اثبات رسیده است و بنابراین دریچه جدیدی 

سازی با های مختلف و غنیدر راستای جداسازی ایزوتوپ

 .[10]استفاده از این نانوساختارها باز شده است

بررسی این ساختارها با هدف دستیابی به شکل خاص، 

های خاص فیزیکی و نسبت سطح به حجم بالا، ویژگی

با توجه به اهمیت در این مقاله  شود.اپتیکی انجام می

ژل -به سنتز این ماده با روش سل 3WOنانوساختارهای 

 پرداخته و نتایج ارائه شده است.

 هامواد و روش

تنگستات دو آبه  میسد g 3پژوهش از نیدر ا

(O2H2.4WO2Naبه عنوان پ  )ماده استفاده شد.  شی

 دیاس آب حل شد. ml 100مقدار ماده در  نیا

قطره  باانحلال کامل ماده  پس از( HCl) کیدروکلریه

برسد.  2 به PHچکان به محلول اضافه شد تا مقدار 

 یسیهمزن مغناط یساعت رو 15محلول حاصل به مدت 

 یدرجه سانت 80 یسپس محلول در آون با دما .قرار گرفت

رسوب حاصل پس از  ساعت نگه داشته شد. 24 یگراد برا

 یساعت در دما 24مدت شست و شو با آب و اتانول به 

ساختار  یبررس در آون خشک شد. گرادیدرجه سانت 80

استفاده از دستگاه پراش اشعه  نمونه ساخته شده با یبلور

 یوعبور یجذب یهافیط نییبه منظور تع انجام شد. کسیا

  یسنج نور فیشده از دستگاه ط هینانوذرات تنگستن ته

UV-Vis استفاده شد. 
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 و بحث نتایج

تگستن از  دینانوذرات اکس یساختار بلور یمنظور بررسبه 

 نیب θ 2 هی( در بازه زاوXRD) کسیپراش پرتو ا کیتکن

 یالگو 1درجه استفاده شد. در شکل  90درجه تا  10

تنگستن نشان داده شده  دیاکسنمونه سنتز شده پراش 

با   یشدن کامل نمونه و رشد صفحات بلور یبلوراست. 

 دییتا قوی در الگوی پراش نمونه یهاقله توجه به حضور

مشخص . با مقایسه این الگو با الگوهای استاندارد شودمی

 .استشکل گرفته یبه خوب یکه فاز هگزاگونال شد

 و =A298/7a=bاین نانوساختار  شبکه همچنین ثوابت
A899/3c= باشدمی. 

ی هاشدت قله Xpertبا استفاده از نرم افزار  2در شکل  

با شدت نمونه استاندارد اکسید تنگستن سنتز شده 

گفت  توانیشکل م نیباتوجه به ا شده است. سهیمقا

 هاقله نیبلندتر همچنینوجود دارد.  یتطابق قابل قبول

رشد دهنده نشان 1/28=2θو  9/22=2θر واقع د

با  .است (200)و ( 001) هایراستادر به ترتیب  یحیترج

 گونه فاز اضافی یاچیمشخص شده ه یهاتوجه به قله

همچنین اندازه  نمونه مشاهده نشده است. رد یناخالص

شرر -های ارجح با روش دبایبلورک مربوط به این جهت

محاسبه گردید. کرنش ساختار و اندازه میانگین بلورکها نیز 

 هال تعیین شد.-با روش ویلیامسون
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-اکسید تنگستن سنتز شده با روش سل xش اشعه طرح پرا: 1شکل 

 .ها در نمونه سنتز شده با شدت نمونه استاندارد قله و مقایسه شدت ژل

مساحت سطح ویژه نانوساختار با استفاده از رابطه زیر 

 :[11]شودمحاسیه می

(2) 
36 10

SSA
D


=

 
 g.cm-3چگالی نمونه ) بلورک و  اندازه Dکه در اینجا 

-1387مرجع و کد  X-pertافزار با توجه به نرم 43/6

 XRDهای محاسبه شده از آنالیز کمیت است. (033-00

 آوری شده است.جمع 1در جدول 

 XRDهای محاسبه شده از آنالیز کمیت: 1جدول 

 کرنش
مساحت سطح 

 (2m1-g)ویژه

 اندازه بلورک

)روش 

-ویلیامسون

 هال(

 اندازه بلورک

)روش دبای 

 شرر(

 نمونه

0.08 54 63  nm 
(001 )48/33  

(200 )8/28  
WO3 

از های نوری نانوساختار سنتز شده بررسی ویژگیبرای 

 گاف نواری استفاده شد. انرژی فرابنفش-مرئی طیف جذب

(gE)  [12] تاک به صورت استفاده از رابطهبا 

(2) 2 1/2( ) ( )or

gE A E E = −
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و  α یک مقدار ثابت است. A شود. که در اینجامحاسبه می

E  .به ترتیب ضریب جذب و انرژی فوتون هستند 

برحسب انرژی به  )α(1/2E و )Eα(2نمودار  2در شکل 

ترتیب برای بررسی گاف انرژی مستقیم و معکوس نشان 

 داده شده است. 
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مستقیم و غیرمستقیم به محاسبه گاف نواری : 2شکل 

 روش تاک.

شود مقادیر گاف نواری دیده می 2طور که از شکل همان

 eV 9/3و  eV 3/5 مستقیم و غیرمستقیم به ترتیب برابر با

به دست آمد. از آنجایی که گاف انرژی کوچکتر ساختار 

توان نتیجه گرفت که این کند، مینواری را مشخص می

باشد. این نتیجه غیرمستقیم مینمونه دارای ساختار نواری 

 با گزارش های موجود درباره مواد مشابه تطابق دارد.

 گیرینتیجه

اکسید تنگستن با توجه به ویژگیهای مطلوب اپتیکی و 

الکتریکی مورد مطالعه قرار گرفت و نانو ذرات اکسید 

زل سنتز شد. -تنگستن به روش ساده و ارزان سل

شکیل ساختار بلوری یابی ساختاری حاکی از تمشخصه

هگزاگونال اکسید تنگستن با کیفیت مناسب و با ابعاد 

بود. مساحت سطج ویژه نیز برای  نانومتر 35تا  30بلورک 

محاسبه گردید. مطالعه اپتیکی بر  54این ساختار برابر با 

روی نمونه نیز انجام شد و ساختار نواری غیرمستقیم با 

 دست آمد. به eV 9/3گاف انرژی 
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