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نحوه تولید دیود نورگسیل آلیی گیرار      F8BT( و PFOفلورین ) در این مقاله، با استفاده از ترکیب دو پلیمر کانجوگیت پلی –چکیده 

طییف  بیا    PFOنانومتر گسیل سبر رنگ دارد. نتایج نشان می دهد با توجه به اینکه طیف گسیلی  045موجی   گردد که در ناحیه طول می

پیذیرد. بیه همیین دلییل ترکییب      همپوشانی مناسبی دارد، انتقال انرژی فورستر بین دو پلیمر بیه ویوبی ریوری میی      F8BTجذبی 

PFO:F8BT  شیدی نیور سیبر      05:45در لایه نورگسیل بکار بردیم . قطعه با  دررید وزنیی   45:05و  05:45را با دو دررد وزنی مختلف

 میلی آمپر بود که جریان مناسبی است. 05حدود  44ان عبوری از آن در ولتاژ بیشتری را گسیل کرد، همچنین جری

 الکترولومینسانس، دیود، فوتولومینسانس، ، لایه نشانی چروشی، فورستر، کانجوگیت  -کلید واژه

 

 Characterizing and fabrication of green polymer light emitting diode using 

two PFO and F8BTpolymers 
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Abstract- In this paper organic light emitting diode production method using combination of two polyflourene (PFO) and 

F8BT conjugating polymers which emitte green light in wavelength of 540 nm is reported. Considering the fact that emitting 

spectrum of PFO overlaps with absorption spectrum of F8BT suitably, Forster energy transportes between two polymers is 

very well. Because of this we used blending of two polymers PFO: F8BT with two weight percentages of 60:40 and 40:60 in 

light emitting layer. The sample with weight percentage of 60:40 emitted more intense green light and also the current 

passing through it was 50 mA in 14 voltage which is a suitable current.  

Keywords:  electroluminescence, Diode, photoluminescence, spin coating, Forster, conjugate 

 F8BT و PFOپلیمر بااستفاده ازدوسبر نورگسیل پلیمریدیود و مشخصه یابی ساوت

 ۳، و زهرا عابدی3، افسون فلاحی ۳بخشی له، مسعود ا۳عزالدین مهاجرانی  ، ۳محسن کوهکن  

 پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران   ۳

 میرکبیر، تهران، ایراندانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی ا 3
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 مقدمه -4

هایی از قبیل  دیودهای نورگسیل به دلیل ویژگیامروزه 

سادگی و قیمت پایین در ساخت، قابلیت ساخته شدن به 

های نازک و منعطف، عدم نیاز به نور پس صورت لایه

زمینه، شفافیت، زمان پاسخ دهی سریع، ولتاژ کاری  

نایی و نمایشگرها بسیار پایین و وزن اندک در صنعت روش

مورد توجه قرارگرفتند. ولی کماکان تلاش برای بهبود  

ساخت دیودهای تک و  تزریق، انتقال و بازترکیب بارها

لایه   ادامه دارد. با توجه به اینکه چه نوع موادی در 

ی  ساختار دیودهای نورگسیل استفاده شود به دو دسته

پلیمرهای  مولکول کوچک و پلیمری تقسیم میشوند.

نورگسیل کانجوگیت نیز  بدلیل روش های آسان سنتز و 

لایه نشانی نظیر لایه نشانی چرخشی، برای تولید صفحات 

نورگسیل در ابعاد بزرگ و در صنعت نمایشگرها مورد 

[ پلیمرهای نورگسیل ۳اند. ] توجه محققان قرار گرفته

 کنند، بطوریکهامکان تولید رنگ های مختلف را فراهم می

با ترکیب پلیمرهای نورگسیل میتوان علاوه بر ایجاد توازن 

در تزریق و انتقال الکترون و حفره درون دیود، به رنگ 

 [3های مختلف با بازدهی بالا دست پیدا کرد.]

الکترون  گیعلاوه بر انتقال دهند PFOو   F8BTدو پلیمر 

تواند  ، خاصیت نورگسیلی دارند و ترکیب آنها میو حفره

 .[2]افزایش نورگسیلی و جریان داخلی قطعه شود باعث

ی ترکیب این دو پلیمر نیز به خواص الکتریکی و نور

فیلم ساخته شده از آن ترکیب و میزان ناهمواری ی نحوه

یابی  در این مقاله به ساخت و مشخصه ها بستگی دارد.

 PFOو   F8BTدو پلیمر  ی پایه لایه بر دیود نورگسیل تک

ست که علاوه بر مزایای ذکر شده، می تواند ا پرداخته شده

 نوید بخش قطعات منعطف، ارزان در ابعاد بزرگ باشد.

 تجربیرو   -2

 مواد  2-4

که   PEDOT:PSSمواد مورد استفاده عبارتند از پلیمر 

و نقش تزریق کننده حفره را دارد،  تیک پلیمر رساناس

 502 که تحت تابش نور لیزر دیود PFOپلی فلورین پلیمر 

کند و همچنین دارای خاصیت  نانومتر نور آبی تابش می

تحت تابش  که  F8BTو پلیمر  استانتقال دهندگی حفره 

کند و علاوه  انومتر نور سبز تابش مین 502نور لیزر دیود 

رود  حفره بکار می که به عنوان یک سدکننده  براین

هم به  Agنیز دارد.  صیت انتقال دهندگی الکترونخا

رود. تمامی این مواد از  کترود کاتد فلزی بکار میعنوان ال

 تهیه شده است. Sigma Aldrichشرکت 

 ساوتار دیود نورگسیل پلیمری  2-2

ساااخته شااده در ایاان تحقیااق بصااورت  یساااختار قطعااه

ITO/PEDOT:PSS/Polymer Blend/Ag .پااس از  اساات

، و صاابون  و شساتن آن باا آ    ITOی  سازی زیرلایه آماده

 یلایااه و در نهایاات بااا ایزوپروپااانول،   ساا س اسااتون 

PEDOT:PSS    را با استفاده از روش چرخشی به ضخامت

زیر لایه ها باه   س سنانومتر لایه نشانی کردیم،  20حدود 

قاارار  کااورهدر داخاال  C۳30در دمااای  دقیقااه 20مادت  

اهمواریل آن کاملا تبخیر شود و همچنین نا گرفته تا حلا

ه یک عامل مهام در انتقاال   های سطح لایه نشانی شده ک

همچناین   بار به شمار می رود، با پخت لایه ها کمتر شود.

 میلی گرم بر میلی 2مقدار وزنی با  PFO:F8BTترکیب 

و  20:50وزناای درصادهای لیتار درون حالال کلروفارم باا     

ی نورگسیل این ترکیب که به عنوان لایهشد. آماده 50:20

ش چرخشی با ضاخامت  به رو ،گیردمیمورد استفاده قرار 

در اینجا نیز پس از لایاه   نانومتر لایه نشانی شد. 00حدود 

ماناده در فایلم و یکنواخات    نشانی برای تبخیر حلال باقی

 ۳30دقیقاه در کاوره    20باه مادت    ها شدن سطح، نمونه

در مرحله آخر کاتد نقره باه  و  گرفتهگراد قرار نتیدرجه سا

نی شاد. سااختار   لایه نشاا  روش لایه نشانی تبخیر حرارتی

 نشان داده شده است.  (۳)نهایی دیود در شکل

 
 ساختار دیود پلیمری (۳شکل

 نتایج و بحث -3

تحت تابش  ( طیف فوتولومینسانس این دو پلیمر3شکل)

 دهد. را نشان مینانومتر  502 نور لیزر دیود 
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 F8BTو  PFO( طیف فوتولومینسانس 3شکل

طبق  F8BTو طیف جذبی  PFOبا بررسی طیف گسیلی  

پوشانی خوبی هم که این دو طیف با همبینیم ( می2شکل)

به مولکول  PFOانرژی از مولکول  انتقال در نتیجهدارند و 

انجام به خوبی طریق انتقال فورستر از  F8BTهای 

بین  توان خاطر نشان کرد که مقدار فاصله می .پذیرد می

نانومتر است،  چندود در حد برای انتقال فورستر هامولکول

و در حلال مشترک دو پلیمر  پذیری کامل درنتیجه حل

ها در این انتقال انرژی بسیار از آن مناسبتشکیل فیلم 

 [.5] موثر است

 F8BTو طیف جذ   PFOطیف گسیل  (2شکل        

های دیود درون لایه ی انتقال بار( نحوه5شکل )در 

برای اینکه انتقال  ت.اسداده شدهنورگسیل پلیمری نشان 

وبی صورت نورگسیل به خ یکاتد به لایهآند و  سمتبار از 

ترکیب دو پلیمر  LUMOو  HOMOگیرد ترازهای انرژی 

PFO:F8BT  باید بین ترازهای انرژیPEDOT:PSS  و تراز

 کاتد نقره قرار گیرد.  فرمی

     
  ارانتقال بترازهای انرژی و ساختار  (5شکل

و  PFOاستفاده شده از دو پلیمر  وزنی مقدار درصدهای

F8BT   ۳نمونه  در .ذکر شده است (۳)در جدول شماره 

درصد وزنی پلیمر  3بیشتر  و در نمونه  PFO وزنی درصد

F8BT   است. یبیشترمقدار 

 3و۳. درصد وزنی قطعه ۳جدول       

ناحیه  درصد وزنی

 نورگسیل

 شماره قطعه

20:50 PFO:F8BT ۳ 

50:20 PFO:F8BT 3 

 

قطعه ساخته شده دو  ولتاژ _جریان  مشخصه یابی

انجام شد. اندازه  Keithley 2400 ی دستگاه بوسیله

ولت  0ولتاژ روشن شدن  و میلیمتر 5×5ل های فعا ناحیه

نمودار جریان بر حسب ولتاژ هر دو قطعه در شکل  .است

است، همانطور که در شکل مشخص  نشان داده شده (2)

حدود  ،ولت ۳5 ولتاژ در ۳ری از قطعه بواست جریان ع

میلی آم ر و جریان عبوری از قطعه دوم در همین  20

 میلی آم ر است. 50ولتاژ حدود 

آنها  پس از روشن کردن قطعات طیف الکترولومینسانس

( طیف 2. شکل )ثبت گردیدسنج  ی طیف بوسیله

را  3و  ۳قطعه شماره  الکترولومینسانس و فوتولومینسانس

قطعات در طول  ی دهد. نور سبز خارج شده ازنشان م

نانومتر  250نانومتر مطابقت خوبی با طول موج  222موج 

حاصل از طیف فوتولومینسانس محلول ترکیب دو پلیمر 

PFO:F8BT .دارد 
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 3و  ۳ولتاژ قطعات -نمودار جریان (2شکل

      و طیف  3و۳ت ولومینسانس قطعا( طیف الکتر2شکل       

 PFO:F8BTترکیب دو پلیمر   ومینسانسوتولف

 

 نتیجه گیری -4

علاوه بر خاصیت   F8BTو  PFOدو پلیمر 

ی حفره و الکترون خوبی نیز  نورگسیلی، انتقال دهنده

هستند. با استفاده از ترکیب این دو پلیمر با 

درصدهای وزنی مختلف و بررسی طیف 

فوتولومینسانس آن ها دیدیم که انتقال انرژی 

پذیرد. با  خوبی بین آن ها صورت میه ب فورستر

مشخصه یابی نوری و الکتریکی دیودهای ساخته 

شده دیدیم که نور سبز گسیل شده از هر دو دیود با 

طیف فوتولومینسانس محلول پلیمری مطابقت خوبی 

 0دارد .علاوه بر این ولتاژ روشن شدن نسبتا پایین 

یودها میلی آم ر عبوری از د 50و  20ولت و جریان 

ی ایجاد توازن در تزریق و انتقال  نشان دهنده

سازی  درون لایه ها است که با بهینه حفره_الکترون

توانیم شدت جریان و  درصدهای ترکیب دو پلیمر می

 .تری داشته باشیم نورگسیلی مناسب
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